
P R O T H E S E N K U N S T S T O F FDIE CHEMIE MUSS STIMMEN ...

... WIE BEIM NEUEN ECLIPSE®

KOMFORT-PROTHESENKUNSTSTOFF.



Eclipse® – die neue Dimension der Prothesenkunststoffe

Sichere Bissnahme mit einer

saugenden, festsitzenden,

stabilen Basis

Überprüfung von Haftung und

Passung der späteren Prothese

schon bei der Bissnahme

Dies sind nur einige Vorteile, die Ihnen der neue Komfort-Prothesenkunststoff Eclipse® bietet. 

Feineinschliffe bereits während

der Einprobe vornehmen sowie

die Möglichkeit einer verlängerten

Einprobezeit
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Eclipse® Komfort-Prothesen setzen sich aus den

folgenden drei Eclipse® Kunststoffen zusammen:

dem Basis-, dem Aufstell- sowie dem Konturmaterial.

Eclipse® zeichnet sich besonders durch hervorragende mecha-

nische Eigenschaften aus und sind darüber hinaus sowohl

MMA- als auch Benzoylperoxidfrei. 

Entwickelt wurde der lichthärtende Eclipse® Kunststoff auf der

Basis von Urethanoligomeren, einer Materialklasse, die bereits für

diverse dentale Anwendungen weite Verbreitung erfahren hat.



Modellguss- und 
Kombiarbeiten Provisorien

Implantatgetragene 
Prothesen

Vollprothesen

Alle Eclipse® Arbeiten sind uneingeschränkt reparatur- und unterfütterungsfähig, sowohl mit Eclipse® als auch

mit konventionellen Heiß- oder Kaltpolymerisaten.

Breites Indikationsspektrum

Aufbissschienen

Bohrschablonen
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• Eclipse® Komfort-Prothesen bieten Ihren Patienten

hohen Tragekomfort aufgrund des geringen

spezifischen Gewichtes sowie der guten Passung.

• Eclipse® Komfort-Prothesen sind MMA- und

Benzoylperoxidfrei und somit biokompatibel.

• Eclipse® Komfort-Prothesen sind aufgrund ihrer

hohen Biegefestigkeit sowie 

Schlagzähigkeit besonders haltbar.

Warum Sie Eclipse® Komfort-Prothesen
verschreiben sollten:

Die Vorteile

• Erleichterte Bissnahme durch hervorragende

Passung der Basisplatte

• Haftung und Passung der Prothesenbasis

kann bereits bei der Bissnahme überprüft

und gegebenenfalls optimiert werden, denn

die bei der Bissnahme verwendete Basisplatte

ist Teil der späteren Prothese

• Einfache Einprobe durch höhere Stabilität 

der Zahnaufstellung

• Verlängerte Einprobezeit inklusive Einschleifen

der Zähne möglich

• MMA- und Benzoylperoxidfreies Material

• Ausgezeichnete Haltbarkeit der Eclipse®

Komfort-Prothesen

Welchen Nutzen bietet Ihnen
Eclipse®?



Schlagzähigkeit
Die Schlagzähigkeit ist das Maß für die Fähigkeit des

Werkstoffes, Stoßenergie und Schlagenergie zu ab-

sorbieren, ohne zu brechen. Auch die Schlagzähig-

keit der Eclipse® Kunststoffe ist um ein Vielfaches

höher als bei konventionellen Heiß- oder Kaltpoly-

merisaten.

Biegefestigkeit
Die Biegefestigkeit kennzeichnet den Widerstand,

den eine Materialprobe dem Biegen entgegensetzt.

Belastet wird bis zum Bruch. Alle Eclipse® Kunst-

stoffe besitzen im Vergleich zu konventionellen

Heiß- oder Kaltpolymerisaten deutlich bessere

Biegeeigenschaften.

Materialeigenschaften, die überzeugen

Material  Biege- E-modul
festigkeit

MPa      GPa

Eclipse®-Basismaterial 125 3,2

Eclipse®-Set-up-Material 123 3,1

Eclipse®-Konturmaterial 113 2,9

Konvent. Kaltpolymerisat 63 2,4

Konvent. Heißpolymerisat 74 2,6

Material  Schlagzähigkeit, 
ungekerbt

kJ/m2

Eclipse®-Basismaterial 14,7

Eclipse®-Set-up-Material 11,3

Eclipse®-Konturmaterial 7,3

Konvent. Kaltpolymerisat 1,9

Konvent. Heißpolymerisat 2,3
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Bissnahme
Die bei der Bissnahme verwendete Basisplatte be-

steht aus polymersisiertem Eclipse® Basismaterial

und sie ist Teil der späteren Prothese. Dies erleich-

tert durch die gute Passung der Basis nicht nur die

Bissnahme, sondern ermöglicht auch eine frühzeitige

Kontrolle von Haftung sowie Passung der späteren

Arbeit.

Aufbewahrung
Eclipse® Kunststoffe sind lichthärtend und sollten in

unausgehärtetem Zustand vor Lichteinflüssen ge-

schützt werden. Geben Sie deshalb nach der

Einprobe die Arbeiten wieder in lichtundurchlässige

Beutel oder Boxen, bevor Sie diese an Ihr

Dentallabor zurücksenden.

Wissenswertes im Umgang mit Eclipse®

Einprobe
Eclipse® Komfort-Prothesen, die Sie zur Einprobe

erhalten, sind abgesehen von der Basisplatte noch

in unausgehärtetem Zustand. Im Vergleich zu einer

konventionellen Wachsaufstellung ist die Arbeit sta-

biler und ermöglicht eine verlängerte Einprobezeit.

Auch ein Einschleifen der Zähne ist bereits zu die-

sem Zeitpunkt möglich. Das opake Erscheinungsbild

des Materials verändert sich während des

Polymerisationsprozesses, so dass die fertige Arbeit

exakt dem Farbmuster entspricht.

Aus dem Eclipse® Basismaterial entsteht zunächst die Basisplatte. Die auspolymerisierte Basisplatte wird zur

Bissnahme verwendet und ist gleichzeitig Teil der späteren Prothese. Denn nach erfolgreicher Bissnahme

werden die Zähne mit dem Eclipse® Aufstellmaterial direkt auf dieser Basis aufgestellt. Letztlich wird die Arbeit

mit dem Eclipse® Konturmaterial ausmodelliert, bevor sie nach der Einprobe endpolymerisiert wird.



Fragen Sie Ihr Dentallabor nach dem
neuen Eclipse® Komfort-Prothesen-
kunststoff.

Ihr Dentallabor

DeguDent GmbH
A Dentsply International Company

Postfach 1364 · D-63403 Hanau

6
4

0
5

2
/0

6
0

2
/G

V
D



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


